
AU TO G L A S F O L I E

solartechnische Daten

Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm) 23 %

Absorption Sichtbares Licht 70 %

Reflexion Sichtbares Licht 7 %

UV-Reduktion (gemessen bei 300  – 380 nm) > 99 %

Gesamte am Glas reduzierte Strahlung 48 %

 

anwendungsbereiche  
und materialeigenschaften

  Lebenslange Farbstabilität
  Mittlere schwärzliche Tönung
  Aluminium gesputterte Autoglasfolie
  Trotz Metallisierung nahezu kein Spiegeleffekt am Glas
  Über 99% UV-Schutz
  Hervorragende Transparenz

NR. 5431

hp-supreme 22
m e D i u m


